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Streszczenie rozprawy doktorskiej

Kwatery witrazowe przedstawiające Trójcę Swiętq (Tron Łaski), Marię Ze Sceny

Zwiastowania i Chrystusa Z aniołem Ze Sceny Koronacii Marii były przedmiotem badań

prowadzonych w trakcie niniejszej pracy doktorskiej. obiekty te, datowane na pierwszą

połowę XV wieku, zaliczane sądo najmłodszejgrupy Średniowiecznychwltraży Zachowanych

w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. W pierwszych latach wieku XX zostały

uzupełnione o ornamentalne bordiury i rekonstrukcje zapro1ektowane prze7' Stanisława

Wyspiańsktego,zaś wykonane w pracowni witrazowniczej TeodoraZajdzikowskiego.

Nierozpoznane procesy degradacyjne warstw malarskich oraz znaczna utrata

czytelności przedstawień malarskich powyzszych witraży w1łnagały przeprowadzenta

szczegołowych analiz insttumentalnych. Badaniom prowadzącym do pełnego rozpoznafi|a

technologii i stanu zachowania poddano zarówno Średniowieczne jak i dwudziestowieczne

warstwy rnalarskie wykonane farbami szkliwnymi i zołcienią srebra. Podczas ana7iz nię

pominięto równteŻszklanego podłoŻa. Dopiero w wyniku dokładnego rozpoznania wszystkich

składowychwitraży można opracować optymalny pfogram ich konserwacjt oraz profilaktyki.



Dzięki zastosowaniu metod: XRF (MA-XRF oraz przęlośnego spektrometru XRF), SEM-

EDS, LA-ICP-MS, XRD, FTIR, a także technik obrazowania przy uzyciu mikroskopu

cyfrowego Hirox RH2000' techniki RTVPTM oraz narzędzi fotogrametrycznych stało się

mozliwe dokładne r o zp oznanie b adanych ob i ektów.

otrzymane wyniki pozwoliły na ustalenię składu pierwiastkowęgo wafstw malarskich,

szkła, a także identyfikację składu nawarstwień wtómych obecnych na powierzchni szkięł.

Umożliwiły określenie kompozycji orazproporcji składników zastosowanych farb szkliwnych

(fazy szkliwnej, pigmentów)' obrazowanie przy użyclumikroskopu elektronowego pozwoliło

scharakteryzowac m'in. morfologię warstw, wielkoŚó i charakter ziaren pigmentów, faz

szk1iwnych, a także ich stan zachowania. Z koltei zastosowanę techniki obrazowania

powierzchni ukazały swój potencjał w dokumentacji wttraży prowadząc do dokładnego

udokumentowania śladowo zachowanych warstw malarskich, a także uczy'telnienia wielu

fragmentów przedstawień.

Na podstawie rezu|tatów badań zostały opracowane programy konserwatorskie dla

witraży przedstawiających Marię Ze Sceny Zwiastowania oraz Chrystusa z aniołem Zę Sceny

Koronac.ji Mąrii. Przeprowadzone zabiegt z zastosowaniem nowoczesnych technik

konserwacj i witraŻy, doprowadziły do ustabilizowania konstrukcji kwater, przywrócenia

walorów estetycznych i w rezu\tacie umozliwienia bezpiecznej ekspozycji obiektów

w warunkach muzęalnych. Zostałarowniężopracowana dokładna dokumentacja fotograftczna

witraży, prezentująca obecny stan zachowania przedstawień malarskich. Na jej podstawie

wykonano cyfrowąrekonstrukcję Najświętszej Marii Panny zkwatery Ze Sceny Zwictstowania,

prowadząc do przyr,vrócenia najbardziej zdegradowanego przedstawienia spoŚród badanych

witraży.

Rozprawa doktorska została podzielona na pięÓ rozdziałow. W pierwszym rozdzia7e

została przedstawiona terminologia farb wykorzystyr,vanych w malarstwie witrazowyn,

a takżehistoria, technika i technologia stosowania fań szkliwnych oraz żółcieni srebra.

Rozdział drugi został poświęcony procesom degradacyjnym jakim podlegają warstwy

malarskie wykonane farbami szkliwn}rrrl oraz barwione żołcieniąsrebra. Zostały wyróznione

trzy grupy czynników odpowiedzialnych Za n|szczęnie warstw malarskich - technolo glczne,

ftzyczne i chemiczn e orazpodstawowe mechanizmy degradacji warstw malarskich-

W rozdziale trzecim przedstawiono historięwitraży Średniowiecznych zachowanych

w klasztorze oo. Dominikanow. W dalszej części ujęto opisy ikonograficzne jed1mie dwóch

zbadanyd-l witraży przedstawiających Marię Zę Sceny Zwiastowania t Chrystusa z aniołem



Ze Sceny Koronacji Marii. Drugi podrozdział został całkowicie poŚwięcony wstępnemu

rozpoznaniu kwatęr Trójca Swięta (Tron Łaski), Maria Ze Sceny Zwiastowalzia' Chrystus 
I

z arioŁem Ze Sceny Koronacji Marii, techniki i technologii wykonania oraz stanowi ich

zachowani a. Szczegó|ny nacisk został połozony na analizęwarstw malarskich.

Rozdział czwarty zawiera metodykę przeprowadzonych badań oraz ich rezultaty.

Techniki badawczę zostały podzielona na techniki ana|ttyczne i dokumentacyjne. Najpierw

przedstawiono krótki opis wybranych technik ana|ttycznych oraz technik obrazowania

i dokumentacji, ich mozliwości w dziedzinie anaIizy witraży. Następnie przedstawiono

uzyskane wyniki, wydzielając analizę szkieł od analtzy warstw malarskich. W osobnym

punkcie przedstawiono wyniki obrazowania powierzchnt wttraży. Rozdział ten kończy

podsumowanie rozpoznania technologii otaz przyczyn zniszczen piętnasto-

i dwudziestowiecznych warstw malarskich i szkieł, dokonanego na podstawie

przeprowadzonych badań.

Rozdziałpiąty obejmlje zagadnięnia konserwacji technicznej oraz estetycznej warstw

malarskich wttraży. Przedstawione zostały stosowanę techniki konserwatorskie prowadzące

do utrwalenia warstw malarskich wykonanych farbami szkliwn1łnt oraz techniki konserwacji

estetycznej malarstwa witrazowego. W kolejnej części ujęto opis stanu zachowania warstw

malarskich witraŻy dominikańskich' dokonany na podstawie wniosków z wykonanych badań

oraz zabiegi konserwatorskię przeprowadzone na obiektach obejmujące konserwację

techniczną estetyczną i prewencyjną.

Rozprawa doktorska zakonczona została podsumowaniem, szerokim zbiorem

bibliografii wykorzystanej podczas reaLlzacjipracy oraz spisami rysunków i tabel.

Integralną część niniejszej dysertacji stanowią dołączone do niej aneksy. W osobn}'m

tomie zostały ujęte cztery aneksy. Anęks ]I zawtera uzyskane wyniki i raporty

Z przeprowadzonych badań. Aneks II przedstawi a rezu|taty przęprowadzonych prob

konsolidacji warstw malarskich, będące częŚcią rozwaŻan problematyki konserwacji warstw

malarskich. Aneks III stanowi dokumentacja konserwatorską opisującą wszystkie zabległ,

jakim zostały poddane wttraże przedstawiające Marię Ze Sceny Zwiastowania t Chrystusa

z aniołem Ze sceny Koronacji Marii. Uzupełnieniem tego aneksu jest oddzielny tom aneksu IV

zawterający dokumentację fotograficzfią Z prac konserwatorskich. Z kolei w aneksie V

dołączon1mr na płytach DVD' znajduje się opracowana dokumentacja cyfrowa, zaulierająca

zdjęcia szkięł wykonane za pomocąmikroskopu cyfrowego Hirox RH2000, pliki Źrodłowe

obrazowania RTI/PTM' ortofotomapy oraz cyfrową rekonstrukcję przedstawienia Marii

Zę Sceny Zwiastowania.
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