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Abstrakt pracy doktorskiej pt. Mechanizmy degradacji azotanu celulozy. Model
konserwacji obiektu masowego na przykladzie szczoteczek do zebow z kolekcji PMA-B

w Oswiecimiu.

Zbiory muze6w martyrologicznych to czgsto mienie zrabowane, odebrane konkretnym
osobom. Niejednokrotnie bgdace jedynym pozostalym po nich §wiadectwem, stanowigcym
dowdd hitlerowskich zbrodni. Zazwyczaj obiekty te wystepuja w znacznych ilosciach, czesto
sklasyfikowane sa w m’ lub kilogramach tworzac kolekcje tak zwanych ,,obiektow
masowych”. Znaczng grupe stanowig przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, ktérych
stan zachowania niestety w ostatnich latach ulegl znacznemu pogorszeniu. Przyktadem jest
kolekcja ponad 6-tysiecy szczoteczek do zgbow wykonanych m.in. z celuloidu. Uplyw czasu
iniska odporno$¢ na starzenie materialéw syntetycznych powoduja nieodwracalne
zniszczenia. Badania przebiegu proceséw destrukeji i jej zapobiegania wynikajg z potrzeby
zareagowania na sytuacj¢ utraty materii obiektu. Poczatek degradacji jest nieprzewidywalny
i zazwyczaj od momentu aktywacji bardzo szybki. Moze objawiaé si¢ w zaawansowanym
stadium pozornie niemal z dnia na dzien. Jest to zjawisko nieodwracalne i w wiekszosci
przypadkow, po jego rozpoczeciu nie do powstrzymania. Zahamowania procesow, zwykle
skutkujacych zniszczeniem obiektu, jest wige istotnym problemem konserwatorskim. Niestety
jak dotad, dla obiektéw z tworzyw sztucznych, w tym tych z celuloidu, nie zostaty
wypracowane standardowe w znaczeniu normatywnym metody prowadzenia zabiegéw
konserwatorskich oraz przechowywania i ekspozycji. Pilna potrzeba stworzenia optymalnych
warunkéw przechowywania i staly monitoring, rozumiany jako czeste kontrole jego stanu
zachowania, staly si¢ punktem wyjscia dla opracowania dostosowanego do obiektu masowego
modelu konserwacji. Dlugoterminowe zachowanie zabytku jest przede wszystkim mozliwe
dzigki ochronie prewencyjnej. Podstawowa czynnoscig profilaktyczng jest tu kontrola stanu
zachowania. Rezultatem skutecznej kontroli powinien by¢ wymierny wynik oraz jego
ewaluacja pozwalajaca podja¢ konkretne dziatania zaradcze. W praktyce muzealnej obiekty
masowe sa czgsto traktowane jako zbidr, a wszelkie zalecenia co do sposobu przechowywania
1 ekspozycji sg dla nich usrednione. Poszczegdlne artefakty sg na ogél uogélnione, a wrecz

pozbawione cech indywidualnych zar6wno w dokumentacji, jak i samej konserwacii.



W celu opracowania modelu ochrony zdecydowano o zindywidualizowaniu
i ustandaryzowaniu opisu stanu zachowania w dokumentacji obiektu masowego oraz
o stworzeniu narzedzia umozliwiajacego przyszly jego monitoring. W efekcie
zaprojektowano i wypracowano cyfrowa aplikacje pod nazwa Katalog Obiektow
Plastikowych (KOP). Specjalnie dla celuloidowych szczoteczek opracowano elektroniczne
formularze zaw’iérajqce znormalizowany stownik umozliwiajacy ujednolicony opis wygladu
obiektu oraz jego stanu zachowania. Dla ulatwienia opisu obiektu wykonano katalog
ilustracji, a do identyfikacji symptomow i natezenia degradacji wykonano ATLAS zniszczen.
Zebrane informacje sg nastepnie przetwarzane przez aplikacje KOP w specjalnie
zaprojektowanych narzedziach analizujgcych. Aplikacja KOP dostarcza narzedzie zliczania
obiektow po kolorze oraz narzedzie grupowania i zliczania obiektow wedlug zaleznosci
materiatowej. Obie analizy sg przydatne w kontekécie projektowania badah zwigzanych
z wlasciwosciami fizycznymi celuloidu i ich wplywem na degradacje. Pula informacji
o obiekcie zwigksza si¢ wraz z uzytkowaniem bazy danych i wprowadzaniem nowych
informacji, co tworzy perspektywy nowych analiz. Na potrzebe okreslenia stanu zachowania
obiektow stworzono koncept Liczby Degradacji. Pozwala on na szybkie wychwycenie
poziomu nasilenia degradacji zar6wno dla jednego obiektu, jak i dla wszystkich obiektow

wprowadzonych do programu, dajac szacunkowe nasilenie degradacji dla catej kolekeji, a tym
samym, finalnie umozliwia okresli¢ stan zachowania catej kolekcji.
Przedstawiony model kontroli stanu zachowania moze by¢ dostosowany i wykorzystany dla kazdego

innego obiektu masowego.
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